LAT/03/2017

Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

Tel/fax. (4812) 617-35-17

Jl

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krak owie

Zleceniodaw ca:
BEJOT SP. Z 0.0.

ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania

Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej wg PN-EN 1SO 354:2005

Nazwa badanej prébki: Data pomiaru: 06-03-2017
Quadra Phonebox
Producent: Warunki pomiaru:
BEJOT SP.Z 0.0. Wymiar catkowity [mm]: -
ul. Wybickiego 2a, Manieczki Wymiar elementu [mm]: 1635x710x710
63-112 Brodnica k/Poznania [los¢ elementow [szt.]: 3
Powierzchnia [mz]: 154
Sposo6b montazu: na podiodze komory
Temperatura z probka ¢ [°C]: 23,6
Temperatura bez probki ¢ [°C): 23,6
Wilgotno$¢ wzglgdna z probka 4 [%]: 33,7
Wilgotnos$¢ wzglgdna bez probki 4 [%)]: 33,7
Liczba mikrofonow: 6
Liczba pozycji zZrodta dzwicku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objeto$¢ komory poglosowej[m3]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [mz]: 193,6
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3150 3,20 1,79 0,47 Czestotliwos¢ f[Hz]
4000 2,52 1,50 0,51 0,55 os Wspotezynnik pochlaniania dzwigku wg (PN-EN ISO 354:2005)
5000 2,02 1,22 0,62 Op Praktyczny wspofczynnik pochlaniania dzwigku wg (PN-EN 1SO 11654:1999)
Klasa pochtaniania: D Olw Wskaznik pochtaniania dzwicku wg (PN-EN 1SO 11654:1999)
aw=0,35(H) T4, T2 Czas poglosu komory pustej, z probkg (PN-EN ISO 354:2005)
Pieczeé: Kierownik tematu: Badania wykonat:
dr inz. Jarostaw Rubacha drinz. Artur Flach
jrubacha@agh.edu.pl drinz. Adam Pilch
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Zlecenidaw ca:

BEJOT SP.Z 0.0.

ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania

Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej wg PN-EN ISO 354:2005

Nazw a badanej proébki:

Quadra Phonebox

Producent:

BEJOT SP.Z 0.0.

ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania

Data pomiaru: 06-03-2017
Warunki pomiaru:

Wymiar catkowity [mm]: -
Wymiar elementu [mm]: 1635x710x710
Tlo$¢ elementow [szt.]: 3
Powierzchnia [mz]: 154

Sposob montazu: na podiodze komory

Temperatura z probka ¢ [°C]: 23,6
Temperatura bez probki ¢ [°C]: 23,6
Wilgotnos$¢ wzgledna z probka /4 [%]: 33,7
Wilgotnos¢ wzgledna bez probki / [%]: 34,2
Liczba mikrofonoéw: 6
Liczba pozycji zZrodta dzwigku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetos¢ komory poglosowej[ms]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [mz]: 193,6
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3150 3,20 1,79 2,39 Czestotliwos¢ f[Hz]
4000 2,52 1,50 2,62 s Wspolezynnik pochtaniania dzwigku wg (PN-EN SO 354:2005)
5000 2,02 1,22 3,18 Op Praktyczny wspolczynnik pochlaniania dzwigku wg (PN-EN ISO 11654:1999)
T4, T2 Czas pogtosu komory pustej, z probkg (PN-EN ISO 354:2005)
Piecze¢: Kierownik tematu: Badania wykonat:

drinz Jarostaw Rubacha
jrubacha@agh.edu.pl

dr inz. Artur Flach
dr inz. Adam Pilch
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