Akademia Gornicrzo - Hutnieza

im. Stanislawa Staszica w Krakowic -
LAT/01/2016

tel, 12 617-35-17. ¢-mail: lavwagh.edu.pl

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie  Zleceniodaw ca:
Wydazal Inzynierit Mechanicznej i Robotyki BEJOT SP.Z 0.0.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki ul. Wybickiego 2a, Manieczki
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow 63-112 Brodnica k/Poznania
AGH Tel/fax (4812) 617-35-17
Pomiar wspétczynnika pochianiania dzwieku w komorze pogtosowej
wg PN-EN ISO 354:2005
Nazwa badane] prébki: Data pomiaru: 27-01-2016
Ekran wolnostojacy selva 800x1600x52
Producent: Prébka pomiarowa:
BEJOTSP.Z 0.0. Wymiar catkowity [mm]: .
ul. Wybickiego 2a, Manieczki Wymiar elementu [mm]: 800x1600x52
63-112 Brodnica k/Poznania Ilos¢ elementow [szt.]: 4
Powierzchnia [m’]: 10,2
Opis prébki: Sposob montazu: elementy ustawione pionowo
Tkanina obiciowa, na podlodze komory
Wioknina poroso 25 mm ($ci$nieta), Warunki pomiaru:
Plyta MDF 6 mm, Temperatura ¢ [°C]: 22,8
Widknina poroso 25 mm ($ci$nigta), Zmiana temperatuty A¢[°C]: 0,1
Tkanina obiciowa, Wilgotnoséé wzgledna h [%]: 38,2
Rama z tarcicy sosnowej, Zmiana wilgotnosci wzglednej Ah [%): 0,1
Liczba punktow pomiarowych: 12
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetos¢ komory poglosowejm’]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [m’]: 193,6
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