SWIADECTWO Z BADAN NR 03¢/16/S

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan mebli na zgodno$¢ z normami

2. Numer Zzlecenia: RDM 03/4/16/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:
Spin SNWH, Spin SNWT, SpinSNST.
5. Badanie przeprowadzono w dniach: 20.12.2015 - 09.02.2016

6. Identyfikacja badanego produktu/produktéw objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu.

7. Wykaz norm, wg ktérych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012
PN-EN 16139:2013 07
PN-EN 1022:2007

8. Wyniki badari:

Wyniki badan wytrzymatosci i trwatosci wraz z oceng badan podano w kartach od 1-03¢/16/S do
4-03¢/16/S do $wiadectwa z badan nr 03¢/16/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek. Swiadectwo
z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty sa zgodne z wymaganiami normowymi.

Kierownik ds. Jako$sci LBM

. /47'"“7

tel./fax 6

Poznan, dnia 9 lutego 2016 r.
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