SWIADECTWO Z BADAN NR 14b/18/S

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan mebli na zgodno$¢ z normami

2. Numer zlecenia: RDM 10/4/18/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:

Kolekcja U_FLOE
UF 30110, UF 100, UF BOX, UF W 100, W 121, UF W 31000R

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 17.06.2018 - 04.12.2018

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu
7. Wykaz norm, wg ktérych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012 PN-EN 1730:2013_04
PN-EN 16139:2013_07 PN-EN 12521:2016_02
PN-EN 1022:2007

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymatosci i trwato$ci wraz z ocena badan podano w kartach
od 1-14b/18/S do 17 - 14b/18/S $wiadectwa z badan nr 14b /18/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Swiadectwo
z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty sa zgodne z wymaganiami normowymi. }

Kierownik

Katedry Meblar
|

zy Smardzewski

col (],":L:T‘--i‘ : prof. dr hab.

Poznan, dnia 04.12.2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu * Wydziat Technologii Drewna * Katedra Meblarstwa
Laboratorium Badania Mebli
UlL. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Tel. +48 61 848 74 79 Kom. +48 510 109 936
www.lbm.up.poznan.pl; karol.labeda@up.poznan.pl




Nazwa
Cigzar

Wymiary mebla w mm:

Zal. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 1 - 14b/1/18/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla:

mebla w N: 415

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Sofa U_Floe UF W 30110

wys.: 770 szer.: 1905 gt.: 690

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punktv Radzaj badania Parame.try Wynq(
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
Badanie statycznego obciazenia 10 cykli )
G siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, Fozytywiy
10 cykli
6.5 Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N —
' przedniej krawedzi siedziska 10 cykli YWY
6.6 Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 900 N S
' sita pionowa skierowana do dotu 10 cykli YWy
6.7 Badamq statycznego vobc1azema oparcia Sita p021oma.450 N Pozytywny
sita poziomag skierowana do przodu 10 cykli 5
6.10 B.adanfe sta"[ycznego olj'>c1azen1a poreczy Sita p021oma.900 N Nie detyezy
sita skierowang na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obciazenia poreczy Sita pozioma 900 N ;
28 silg skierowana do dotu 10 cykli Nie dotyezy
Badanie statycznego obcigzenia ndg do Sita na siedzisko 1800 N
6.15 y = 2 & Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu i
10 cykli
Badanie statycznego obciazenia ndg na Sifa na siedzisko 1800 N
6.16 y © 2 g Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok .
10 cykli

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda -

mgr inz. Rafal Westerski




Zat. do swiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 2 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U _Floe UF W 30110

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt‘ Rodza badanis Parame.try Wym%(
normy - badania badania
. N Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmgczeniowe siedziska i ; i
6.17 onazci Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przednie] Sita pionowa na siedzisko o
6-18 | vwedsi siedziska 800 N 100.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. C . Wysokosé spadku
2 7 .
6.24 |Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykli Pozytywny
- . : Wysokos¢ spadku
6.25 |Badanie udarowe oparcia 330 mm 10 eykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku .
2 ; 7 .
6.26 |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10 cykli Nie dotyczy
N o Wysokosé spadku
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 mm 2% 5 oykli Pozytywny
6.8 R?Same swobodnego przewrdcenia do 5 cykli Pozytywiy
6.30 |Badanie oporu toczenia si¢ 1000 cykli Nie dotyczy
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ......... e /Z ......
‘/ 4
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ............... / oo

Strona2z 17
egz.nr..7z L...



Zat. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 3 - 14b/1/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U _Floe UF W 30110
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 415

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt : : Parametry Wynik
| Rodzaj badania . .
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sslilaap 1325)\?;20001? Pozvtvwiy
"~ | meble do siedzenia P S YWY
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble Sl%a pronowa SU )
6.4 p . ] Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez poreczy s
Sita pionowa
6.5 Utrata rOwnowagi na bok. wszystkie meble 250 N+350N Nie detvezy
' do siedzenia z poreczami Sila pozioma 20 N yezy
5s
.. | Utrata rownowagi do tytu, wszystkie meble S.ﬂa pronowa il )
6.6 do si : . % Sita pozioma 170 N Pozytywny
o siedzenia z oparciami 5 g

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gore do catych 10N) /

Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F = 80 N /
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda j=__
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafat Westerski ~ .............. / L’ i

Strona3z 17
)



Zat. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 4 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF 100
Cigzar mebla w N: 160
Wymiary mebla w mm: wys.: 415 szer.: 670 gt.: 610

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkd Rodzaj badania Parame-t ¥ Wyn1!<
normy badania badania
Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
64 | . .. . . Pozytywny
siedziska i oparcia 10 cykli
6.5 Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N Pozvivwny
~ | przedniej krawedzi siedziska 10 cykli YIywny
6.6 EtadaI.ne stgtyczpego obciagzenia oparcia Sita pionowa 900 N Nie dotyczy
sita pionowa skierowana do dotu 10 cykli e
6.7 Badanlg statycznego ‘obc1a;zen1a oparcia Sita p021on-1a.430 N Nie dotyezy
silg pozioma skierowana do przodu 10 cykli
6.10 B.adan}e staj[ycznego obcigzenia poreczy Sita p021oma.900 N Nie dotyczy
sila skierowang na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N . )
G silg skierowanag do dotu 10 cykli Nie: datyezy
Badanie statycznego obciazenia ndg do SECHASIE RN L ob
6.15 7 = 4 g Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu -
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia ndg na Sifa ng siedzisko 1500 N
6.16 yezneg 2 = Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok . 7
10 cykli

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labgda  ........... 7"
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski  .............. [ ...

Strona4z 17
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Zat. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Karta nr 5 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF 100

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2

Punkt Rodzaj badania ParameFry Wym%(
normy badania badania
6.17 Badanie zmeczeniowe siedziska i Sita pionowa na siedzisko 1000 N Pozvirw
7 | oparcia 200.000 cykli yIywny
Badanie zmeczeniowe przednie] Sita pionowa na siedzisko R
18 |t el siodaiska 800 N 100.000 cykli PozZytywiy
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. e Wysokos$¢ spadku
2 { 7
6.24 |Badanie udarowe siedziska 300 zam, 10 oykli Pozytywny

Wysokos¢ spadku
330 mm 10 cykli
Wysokos¢ spadku
330 mm 10 cykli
Wysokos¢ spadku

6.25 |Badanie udarowe oparcia Nie dotyczy

6.26 |Badanie udarowe poreczy Nie dotyczy

’) 5 7 7
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 mm 2 x 5 cykli Pozytywny
6.8 tB;icliame swobodnego przewrdcenia do § eyki Pozytywny
6.30 Badanie oporu toczenia sie 1000 cykli Nie dotyczy

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit: migrinz Rafal Westerski  cocv oo vumnovsnddoavess

Strona5z17



Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 6 - 14b/1/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Wysokos¢ siedziska hy w mm: 415

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Sofa U_Floe UF 100

Punktv Rodzaj badania Parame.t i Wymk
normy badania badania
Utrata rdwnowagi do przodu, wszystkie S1'}a pronowa L
6.2 . A Sita pozioma 20 N Pozytywny
meble do siedzenia 5 <
Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble Sl.}a prongws st -
6.4 : ; d Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez porgczy s
Sita pionowa
. | Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+ 350N ; _
6.5 : : . . . Nie dotyczy
do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N S
S5s
.. | Utrata réwnowagi do tytu, wszystkie meble S.1la i QU .
6.6% . : . © Sita pozioma 170 N Nie dotyczy
do siedzenia z oparciami 5
*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gére do calych 10N)

Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F = 80 N

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski

Strona6z 17



Nazwa

Wymiary mebla w mm:

Zat. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 7 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla: Stolik U_Floe UF BOX
Ciezar mebla w N: 225

Metodyka: PN-EN 1730:2013_04

wys.: 770 szer.: 955 gh.: 690

Wymagania: PN-EN 12521:2016 02
Punkt Rotkzs] bedants Parame.try Wym%(
normy badania badania
. ) o ; Sita pozioma 300 N i
6.2 |Badanie statycznego obcigzenia poziomego 10 evkli Pozytywny
. . = . 7
6.3.1 |Badanie statycznego obcigzenia pionowego Stap i%n(i;\fh“so N Pozytywny
. . . . Obciazenie 50 kg
Badanie zmeczeniowe poziome wzdiuz " .
6.4.2 . Sita pozioma 200 N Pozytywny
dtuzszego boku .
5.000 cykli
- . p Sita pionowa 300 N . )
6.5 |Badanie zmeczeniowe pionowe 10.000 cyKkli Nie dotyczy
Sita pionowa 250 N
6.6 |Badanie udarowe pionowe 140 mm Pozytywny
10 cykli
79 SFatecleosc pod dziataniem obcigzenia Sita pionowa 200 N Poyiywiey
pionowego 7

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski

Stronal7z 17
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Zal. do S$wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 8 - 14b/1/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF BOX
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 415

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt' Rodzaj badania Parame.try Wymk
normy badania badania
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sl.}a i B0 1 ]
6.2 ; ; Sila pozioma 20 N Pozytywny
meble do siedzenia 5 ¢ e
Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble Sl;.ta pionowa 60U N o
6.4 ; : ’ Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez porgczy 5 s 7
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+ 350N Nie dotvez
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N yezy
=¥
. | Utrata réwnowagi do tytu. wszystkie meble S'ﬂa pronowa 00N : )
6.6* do si . i Sita pozioma 170 N Nie dotyczy
o siedzenia z oparciami 5

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gére do catych 10N)
Przy wysokosci siedziska hy> 720 mm F = 80 N

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda / 7

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski PR I

Strona 8z 17



Nazwa

Ciezar mebla w N:
Wymiary mebla w mm:

Zat. do swiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 9 - 14b/1/18/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla:
130

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Sofa U_Floe UF W 100

wys.: 420 szer.: 620 gt.: 660

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt. Rodzaj badania Parame.try Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 eykli )
= siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, Pozytywny
10 cykli
6.5 Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N Pozvivwny
) przedniej krawedzi siedziska 10 cykli YWY
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 900 N _
g sita pionowa skierowang do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N )
6.7 | : s . Pozytywny
sita pozioma skierowang do przodu 10 cykli
6.10 B'adan%e statycznego 0§c1azen1a poreczy Sita p021on‘1a.900 N Nie dotyczy
silg skierowana na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obciazenia poreczy Sita pozioma 900 N .
611 sila skierowana do dotu 10 cykli Nje dotyezy
Badanie statycznego obcigzenia nég do Sila ma Sledziske 1800 N
6.15 | yezieg ¥ & Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu .
10 cykli
Badanie statycznego obciazenia ndg na Sita na Siedzisko 1800 N
6.16 . = 4 : Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok .
10 cykli

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski

Strona9z 17
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Zal. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 10 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF W 100

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2

Punkt' Rodznj badania Parame.try Wymk
normy badania badania

: . (o sk a3 Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmeczeniowe siedziska i

6.17 e Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko "
BB |y el siediska 800 N 100.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. .. Wysokos¢ spadku
2 /i ——
6.24 | Badanie udarowe siedziska 500 gana 10 eykli Pozytywny
6.25 |Badanie udarowe oparcia Wysokasé spadku Pozytywny

330 mm 10 cykli

Wysokos¢ spadku

330 mm 10 cykli Nie dotyszy

6.26 |Badanie udarowe porgczy

Wysokos¢ spadku

2 ie sw c .
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 1mm 2 % 5 eykli Pozytywny
6.8 R?Same swobodnego przewrécenia do 5 cykli Pozytyway
6.30 |Badanie oporu toczenia si¢ 1000 cykli Nie dotyczy

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda —  ..........: f‘% N
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ .............. A

Strona 10z 17
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Zat. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 11 - 14b/1/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF W 100
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 420

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt. Rodzaj badsnia Parame'try Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sslilfaplg;ﬁ)ﬁf:zoooﬁ Eomoismg
"~ | meble do siedzenia P 5 YWY
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble Sﬁa pionowa 600 N
6.4 : . ) Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez poreczy 5
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N T —_—
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N tyezy
=3
. | Utrata réwnowagi do tytu, wszystkie meble S.1}a pionowa 400 N .
6.6 . . i i Sita pozioma 170 N Nie dotyczy
do siedzenia z oparciami 5

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0.2857 [N] (zaokraglana w gére do calych 10N)
Przy wysokosci siedziska hs > 720 mm F = 80 N

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ............ /l._’. ......

Strona 11z 17
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Nazwa
Ciezar

Wymiary mebla w mm:

Zal. do $wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Kartanr 12 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF W 121

mebla w N: 225

Metodyka: PN-EN 1728:2012

wys.: 770 szer.: 940 gl.: 670

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt. Bodzn] badunis Parame'try Wymk
normy badania badania
Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 2000 N, o
64 | . i iq s ) e Pozytywny
siedziska i oparcia 10 cykli
6.5 Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N T ——
' przedniej krawedzi siedziska 10 cykli YRy
6.6 B.adar.ue statycznego -obc1qzen1a oparcia Sita plonowa 900 N Nie dotyczy
sitg pionowa skierowana do dotu 10 cykli
6.7 Badamg statyc%nego obcigzenia oparcia Sita pozioma .430 N Nie datyezy
sitg pozioma skierowana do przodu 10 cykli
6.10 Badame stafycznego obmazema poreczy Sita p021orT1a ‘900 N Nie dotyszy
silg skierowana na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obciazenia poreczy Sita pozioma 900 N . o
.11 sila skierowana do dotu 10 cykli BHE Chrey
. ) T Sita na siedzisko 1800 N
. |Badanie statycznego obciazenia nég do : ; o
6.15 Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu :
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia nog na e L
6.16 b ) = % = Sita pozioma 620 N Pozytywny
ok P
10 cykli

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda — ......... 7" /ﬁ

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski

Strona 12z 17



Zat. do swiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 13 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF W 121

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2

Punkt Rz Basamia Parame'try Wynik
normy badania badania
6.17 Badanie zme¢czeniowe siedziska i Sita pionowa na siedzisko 1000 N Posicn
' oparcia 200.000 cykli ’
6.18 Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko Boaytywmy
' krawedzi siedziska 800 N 100.000 cykli
Sita pod katem 10
6.20 |Badanie zmegczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli

Wysokos¢ spadku

5 ) e
6.24 | Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykli

Pozytywny

Wysokos¢ spadku

6.25 |Badanie udarowe oparcia b .
P 330 mm 10 cykli

Nie dotyczy

Wysokos¢ spadku

2 i . : .
6.26 |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10 cykli Nie dotyczy
. ) Wysokos¢ spadku D
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 mm 2 x 5 cykli Pozytywny
6.8 tfijiame swobodnego przewrocenia do 5 sykli Pozytyway
6.30 éadanie oporu toczenia si¢ 1000 cykli Nie dotyczy
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ]
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski  ............. /2,» .......

Stroryﬁa 2’717
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Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do S$wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 14 - 14b/1/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Wysokos¢ siedziska hy w mm: 420

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Sofa U_Floe UF W 121

Punkt Rodza) badenis Parame_try Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sslifap 1823)\;2620001\1;1 Pozvivwi
"~ | meble do siedzenia P 56 ytywny
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble Sl.}a RIDTOWES 600 N . -
6.4 . . e ) Sita pozioma 20 N Nie dotyczy
do siedzenia bez porgczy 5
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+ 350N Pzt
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N ytywny
S5s
S ) S Sita pionowa 600 N
6.6* Utrajta rownowagi dg ty?{u. wszystkie meble Sita pozioma 170 N Nis dotyezy
do siedzenia z oparciami 5
*(6.6) Sila pozioma: F = (1000-hs)*0.2857 [N] (zaokraglana w gore do catych 10N) p,

Przy wysokosci siedziska hy> 720 mm F =80 N

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski

Strona 14z 17
egz. nr ..;//z 8

o



Nazwa

Ciezar mebla w N:
Wymiary mebla w mm:

Zat. do swiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 15 - 14b/1/18/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla:
340

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Sofa U_Floe UF W 31000R

wys.: 710 szer.: 2000 gt.: 660

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt' Rodzsj badania Parame'try Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
6.4 Badame statycznego obcigzenia . 10 cykli . Pozyray
siedziska +opareia Stlaprostopadia-de-opareta 700 N-
6.5 Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N Pozvivwn
’ przedniej krawedzi siedziska 10 cykli YEYWIY
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pionowa 900 N g ‘
8.6 sitg pionowa skierowana do dotu 10 cykli i
6.7 Badamg statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma _450 N Nie dotyezy
sitg pozioma skierowang do przodu 10 cykli
6.10 B.adan¥e stachznego obquema poreczy Sita p021oma.900 N Pozytywiy
sita skierowana na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N )
S sila skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia nég do Sita fa Rledatin 1500 N
6.15 | _. ’ © ¥ = Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu .
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia ndg na Sitd na Sledziako 1500 N
6.16 y = 4 & Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok .
10 cykli

Badanie wykonatl:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski

Strona 15z 17
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Zat. do S$wiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 16 - 14b/1/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF W 31000R

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt' Rodza badania Parame.try Wym%(
normy badania badania
: : ST Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmeczeniowe siedziska i i S o
6.17 > Sila-prostopadia-do-oparcia300-N | Pozytywny
: 200.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przednie] Sita pionowa na siedzisko e
6.18 |1 rawedzi siedziska 800 N 100.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmegczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
60.000 cykli
‘ o d s Wysokos$¢ spadku
2 : wny
6.24 |Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykli Pozytywny
. . o . Wysokos¢ spadku . ]
6.25 |Badanie udarowe oparcia 330 mm 10 cykli Nie dotyczy
. Wysokos¢ spadku
2 7 S
6.26 |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10 cykhi Pozytywny
. o Wysokos¢ spadku .
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 15m 2 % 5 cykli Pozytywny
6.8 ?V?Same swobodnego przewrodcenia do 5 oykli Sfiedotwzy
6.30 | Badanic oporu toczenia sie 1000 cykli  Nie dotyczy
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda  .........
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ....... S Al
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Zal. do swiadectwa nr 14b/1/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 17 - 14b/1/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa U_Floe UF W 31000R
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 415

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt' Rodzsj badania Parame.try Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu. wszystkie Ssli%faplg;ﬁ)?;zooog Dot
™ | meble do siedzenia P s yoywny
Utrata rdwnowagi na bok. wszystkie meble Sl.%a pionowa 600 N )
6.4 . . , Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez poreczy e
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+ 350N Pozvivwn
' do siedzenia z porgczami Sita pozioma 20 N ytywny
5%
o ) adst Sita pionowa 600 N
6.6* Utra_ta rownowagi d(_) tyl.u., wszystkie meble Sila pozioma 170 N Nie dotyezy
do siedzenia z oparciami 56

*(6.6) Sila pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gore do catych 10N) y

Przy wysokosci siedziska hg > 720 mm F =80 N /
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ~ ..... T %/ b
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafat Westerski ~ ............... /L‘ .....
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