Akademia Gomiczo - Hutnicza
im. Stanislawa Staszica w Krakowie
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Akademia Goérniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie Jeceniodawca:
Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki ul. Przemyslowa 3, 62-066 Granowo
AGH Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Tel/fax. (4812) 617-35-17

Pomiar wspélczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej

wg PN-EN ISO 354:2005
Nazwa badanej probki: Data pomiaru: 30-10-2015
sofa VV 922 - lita
Producent: Prébka pomiarowa:
GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk Wymiar catkowity [mm]: =
ul. Przemyslowa 3, 62-066 Granowo Wymiar elementu [mm]: 1690 x820x 1310
et g 1 Tlos¢ elementow [szt.]: 4
Powierzchnia [m’]: 31,8
Sposob montazu: na podlodze komory

Warunki pomiaru:

Temperatura ¢ [°CJ: 23,7
Zmiana temperatuty Ar[°C]: 0,0
Wilgotnosc wzgledna 4 [%]: 371
Zmiana wilgotnosci wzglednej A/ [%]: 0,7
Liczba punktow pomiarowych: 12
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objgtosé komory poglosow:j[malz 1804
Powierzchnia catkowita komory [mzl: 1936
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Akademia Gorniczo - Hutnicza
. Stanislawa Staszica w Krakowie
tel. 12 617-35-17. e-mail: lateeagh.cdu.pl

LAT/13/2015

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie Zieceniodawca:
GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk
ul. Przemyslowa 3, 62-066 Granowo

Wydzial Inzynierii Mechanicznej 1 Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Tel/fax. (4812) 617-35-17

Pomiar wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej

wg PN-EN ISO 354:2005

Nazwa badane] probki: Data pomiaru: 30-10-2015

sofa VV 922 - lita

Producent Prébka pomiarowa:

GRANBUD Spolka Jawna G.M. Czapezyk Wymiar catkowity [mm]: =

ul. Przemyslowa 3, 62-066 Granowo Wymiar elementu [mm]: 1690 x820x 1310
llos¢ elementdw [szt.]: 4
Powierzchnia [mz]: 31,8
Sposdb montaiu: na podlodze komory
Warunki pomiaru:
Temperatura ¢ ['C): 23,7
Zmiana temperatuty A7 r’C]: 0,0
Wilgotnos¢ wzglgdna /i [%]: 37,1
Zmiana wilgotnosci wzglednej Ah [%]: 0,7
Liczba punktéw pomiarowych: 12
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory poglosowej [mS]: 1804
Powierzchnia catkowita komory [mE]: 193,6
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