SWIADECTWO Z BADAN NR 17b/15/S

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan wytrzymatosciowych mebli do pracy
2. Numer zlecenia: RDM 17/A/15/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:
Stot Orte OT W 4L AA H WOOD, Stot Orte OT W 4L AA WOOD

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 04.03.2015 - 27.03.2015

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

PN-EN 1730:2013_04
PN-EN 12521:2009

8. Wyniki badani:

Wyniki badan wytrzymatosci i trwatodci wraz z ocena badan podano w karcie 1-17b/15/S do $wiadectwa
z badan nr 17b/15/S.
Przedstawione w §wiadectwie wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Swiadectwo z
badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badani:

Wiw produkty sa zgodne z wymaganiami normowymi.
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Zal. do swiadectwa nr 17b/15/S
Zlec. nt RDM 17b/A/15/S

Kartanr 1 — 17b/15/S
Badanie wytrzymatosci i statecznosci. STOLY

Nazwa i symbol typu mebla: St6t Orte OT W 4L AA H WOOD
Wymiary mebla w mm: wys.: 1100 szer.: 635 di.: 1350
Cigzar mebla w N: 265 ‘

Metodyka: PN-EN 1730:2013_04

Wymagania: PN-EN 12521:2009
Punkt | o ool iatlarin ALY b
normy badania badania
6.2 |Badanie statycznego obciazenia poziomego Sl (1)3123(‘31;}00 N Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia pionowego Sita pionowa 1000 N |
G w srodku geometrycznym plyty roboczej 10 cykli Famytyny
. . . Sita pionowa 300 N
6.4 |Badanie zmgczeniowe poziome 5.000 cykli Pozytywny
Sila pionowa 250 N
6.6 |Badanie udarowe pionowe 180 mm Pozytywny
10 cykli
Statecznos¢ pod dzialaniem obcigzenia oy 3 o
1.2 pionowego Sila pionowa 338 N Pozytywny
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