SWIADECTWO Z BADAN NR 15d/15/S

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan wytrzymatosciowych mebli do siedzenia
2. Numer zlecenia: RDM 15/A/15/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o0.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktuw/produktow objetych badaniami:

Krzesto Kyos KY 215, KY 220

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 12.02.2015 - 27.02.2015

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012
PN-EN 16139:2013_07
' PN-EN 1022:2007

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymalosci i trwalosci wraz z ocena badan podano w kartach od 1-15d/15/S do
2-15d/15/S do $wiadectwa z badan nr 15d/15/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Swiadectwo z
badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty sg zgodne z wymaganiami normowymi.
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Zal. do swiadectwa nr 15d/15/S
Zlec. nt RDM 15d/A/15/S

Kartanr 1 — 15d/15/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Kyos KY 215
Cigzar mebla w N: 55
Wymiary mebla w mm: wys.: 790  szer.:. 520  gi.: 520
Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1
Pkt Rodzaj badania Parame_t id Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
= siedziska i oparcia Sita prostopadtfa do oparcia 560 N, Pozytywoy
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Sila pionowa na siedzisko 1300 N
G przedniej krawedzi siedziska 10 cykli Pozytywmy
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sifa pionowa 600 N
ob sita pionowa skierowanga do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
i sitg poziomg skierowana do przodu 10 cykli Fozytywiay
Badanie statycznego obcigzenia SHa pomeis 900
615 |22 yennes & Obciazenie pionowe 1000N Pozytywny
przednich nog é
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Amppsann S0 T
6.16 | 2 Y g ¥ Obciagzenie pionowe 1000N Pozytywny
bocznych nog :
10 cykli
T Sila pionowa na siedzisko 1000 N
6.17 oparCi ¢ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
Fend 100.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko
618 | awedsi sledzisks 800 N 50.000 cykli Pazytywily
. s Wysokos¢ spadku
6.24 |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
. . Wysokos¢ spadku
6.25 |Badanie udarowe oparcia 210 mm 10 cykli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:



Zat. do swiadectwa nr 15d/15/S
Zlec.nt RDM 15d/A/15/8S

Kartanr 2 — 15d/15/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Kyos KY 215
Wysokos¢ siedziska w mm: 450

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

ety Rodzaj badania ca ey Wymk
normy A badania badania
: X . Sita pionowa 600 N
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie : .
6.2 meble do siedzenia Sila poz;o;na 20N Pozytywny
» . . Sita pionowa 600 N
Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble ; ;
6.4 deysiedzenia bex borsesy Sita poz;o;na 20N Pozytywny
Utrata rownowagi do tyhu, wszystkie meble S%ia pioniowa GHO
6.6 . . . . Sita pozioma 157 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 5

Przeprowadzajacy badania: /<

str. 2.z 2.

egz. nr Az7%



