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Laboratorium Badania Mebli

Laboratorium Badania Mebli jest w trakcie ubiegania sie o akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
zgodnie z normg PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 061/09/2019/S

Data 2019-11-28 Poznan

Okreslenie wytrzymalosci, trwaloSci i statecznos$ci | Dla mebli biurowych do siedzenia
Nazwa wyrobu Model Spin
Wykaz wyrob6éw na stronie 2 sprawozdania
Zleceniodawca Bejot Sp. z o.0.
Adres zleceniodawcy ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania
Numer zlecenia RDM 46/2019
Data zloZenia zlecenia 06.09.2019
Data dostarczenia obiektow 06.09.2019
Nazwa producenta Bejot Sp. z o.0.
Adres Producenta ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania
Wskazanie dokumentu odniesienia PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013-07,
PN-EN 1022:2019-3, PN-EN 1335-2:2019-3
Data badan 10.09.2019 (poczatek)
28.11.2019 (koniec)

Wyniki badan:
Wyniki badan zamieszczono na kolejnych stronach sprawozdania.
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek.
Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w calosci.
Whiosek
Zgloszone do badan wyroby sg zgodne z wymaganiami norm

Opis
Fotel Spin SN W OH
Sprawozdanie autoryzowat Listopad 2019
mgr inz,_Karol Labeda Data

LBM Laboratorium Badania Mebli
Jasin ul. Wrzesinska 120, 62-020 Swarzedz Poznan, Poland
Regon: 634397481 NIP: 7821624219
Mbank 79 1140 2004 0000 3502 7738 4552
Tel.. +48 510 109 936 biuro@lbm.com.pl www.lbm.com.pl
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Normy, wg ktorych przeprowadzono badania i metody badan

Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych.

PN-EN 1728:2012 Meble. Meble do siedzenia. Metody badan wytrzymalosci i trwatosci.

PN-EN:16139:2013-07 Meble. Wytrzymatos¢, trwatosé i bezpieczenstwo. Wymagania dla siedzisk
uzytkowanych poza mieszkaniem.

PN-EN 1022:2019-3  Meble mieszkaniowe. Meble do siedzenia. Oznaczanie statecznosci.

PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.

O ile nie okreslono inaczej, zastosowanie majg nastgpujace wymagania dotyczace przykladania sit:
wg PN-EN 1728:2012 pkt. 4.2

- Sity statyczne nalezy utrzymywac przez (10 £ 2) s

- Sily przyktadane podczas badania trwatosci nalezy utrzymywac przez (2 + 1) s.

- Sily moga by¢ zastapione przez masy. Stosuje si¢ stosunek 10 N = 1 kg.

O ile nie okreslono inaczej, zastosowanie majg nastepujace tolerancje wg PN-EN 1728:2012 pkt. 4.3
- sity = 5% sity nominalne;

- masy = 1% masy nominalnej;

- wymiary £ 1 mm nominalnego wymiaru;

- doktadno$¢ ustawienia podktadek tadunkowych i ptyt uderzeniowych wynosi 5 mm.

NIEPEWNOSC POMIARU dla przeprowadzonych badan:
przy zalozeniu k = 2, poziom ufno$ci 95 % u.= 2,95, wzgledna niepewnos¢ rozszerzona U = 5,90 %

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ponizszych przyrzadow:

- Stanowisko do badania mebli 4 sitowniki TM 04/0001/2018 ST-MW-01
- Sterowanie 4 kanatowe ST 07/0002/2018 ST-PR-01-01
- Sitomierz FB5k z rejestratorem FB5k/224/2017 WG-PR-01
- Srubokret dynamometryczny 000216 WG-PR-09
- Przyrzad wstegowy dtugosci 3m - WG-PR-07
- Promieniomierz 1 -7mm - WG-PR-10

Przyrzady pomiarowo - badawcze poddano sprawdzeniu biezagcemu.

Wyroby zostaly dostarczone do laboratorium do ztozenia. Wyroby przed badaniem skrecono zgodnie z
instrukcjg. Wyroby przed badaniem zostaly sprawdzone pod wzgledem ogélnym. Wszystkie polaczenia
roztaczne zostaly dokrgcone sitg 2Nm za pomocg przyrzadu.

Informacje ogolne

1. Wykaz wyrobow objetych badaniami i dostarczonych do badan:

L Oznaczenie wyrobu dostarczonego do laboratorium
S Symbol producenta Symbol laboratorium
1. Fotel Spin SN W OH 46/2019/13
Wyroby objete badaniami
SNWH, SN WHB,SNWT, SNW TH, SNW OH, SN W TB H, SNP OV 18H, SNP OV 18L,
5 SNP TB 18H, SNP TB 18L, SNR OV 18H, SNR OV 18L, SNR TB 18H, SNR TB 18L,
) SNRLO 18, SNPLO 18, SNR LU 18, SNP LU 18, SNR LO 18L, SNP LO 18L, SNR LU 18L,
SNP LU 18L, SNR OTH, SNR OT, SNR OH, SNR TH, SNR T, SNR H, W TB L
Rozdzielnik:

- 1 egzemplarz — zleceniodawca — Bejot Sp. z o.0.
- 1 egzemplarz — Laboratorium Badania Mebli ,,LBM Karol Labeda”

mer inz. Karol Labeda Listopad 2019
Data

LBM Laboratorium Badania Mebli
Jasin ul. Wrzesiniska 120, 62-020 Swarzedz Poznan, Poland
Tel.. +48 510 109 936 biuro@lbm.com.pl www.lbm.com.pl
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Badanie wytrzymatosci i trwato$ci. MEBLE DO SIEDZENIA

Fotel Spin SN W OH
705/910 szer.. 430 gh: 430

Nazwa i symbol typu mebla:
Wymiary mebla w [mm]: WYS.:

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013-07 poziom 1

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
wg PN-EN 1728 Wg PN-EN 1728 PN-EN 1728 i PN-EN 16139 badania*
4.1 Przygotowanie wstepne Wg normy Pozytywny
4.2 Przyktadanie sit Wg normy Pozytywny
4.3 Tolerancje Wg normy Pozytywny
6.4 Badanie statycznego obciazenia siedziska F=1 6001 M| Pozytywny
' yezneg n=10 cykli
; g s ; P=560[N] ;
6.4 Badanie statycznego obcigzenia oparcia n=10 cykli Nie dotyczy
Badanie statycznego obciazenia przedniej krawedzi P=1300[N] -
65 siedziska n=10 cykli Pozytyymy
6.8 Badanie statycznego obcigZzenia podndzka :II?}OCO)ESJ Pozytywny
6.10 B:adal:ne statycznego obciazenia podtokietnikow P_=400 [N]_ Nie dotyczy
sitami poziomymi na zewnatrz n=10 cykli
6.11 B'adarlne' statycznego ol?c1qzen1a podtokietnikow Pj?SO [N]. Nie dotyczy
sitami pionowymi w dét n=10 cykli
P=1000[N] pion
6.15 Badanie statycznego obciazenia przednich nog P = 500[N] poziom Pozytywny
n=10 cykli
P=1000[N] pion
6.16 Badanie statycznego obciazenia bocznych nog P =400[N] poziom Pozytywny
n=10 cykli
. . S P=1000[N]
6.17 Badanie zmeczeniowe siedziska n=100 000 cykli Pozytywny
: . ; P=300[N] :
6.17 Badanie zmeczeniowe oparcia n=100 000 cykli Nie dotyczy
6.18 Badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=SUOIN] . Pozytywny
' n=50 000 cykli
: : - P=400[N] .
6.20 Badanie zmeczeniowe podlokietnikéw n=30 000 cykli Nie dotyczy
. - . h=240[mm]
6.24 Badanie udarowe siedziska pionowe 1=10 cykli Pozytywny
. ' ' h=210[mm] .
6.25 Badanie udarowe oparcia poziome n=10 cykli Nie dotyczy
6.28 Badanie swobodnego przewrdcenia do tyhu n=5 cykli Pozytywny

* - w kolumnie wynik badania wpisujemy: pozytywny, negatywny, nie badano lub nie dotyczy

Badanie wykonat i autoryzowat:

Data

megr inz. Karol Labeda

Listopad 2019

LLBM Laboratorium Badania Mebli
Jasin ul, Wrzesinska 120, 62-020 Swarzedz Poznan, Poland
Tel.. +48 510 109 936 biuro@lbm.com.pl www.lbm.com.pl
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Badanie statecznosci.
MEBLE BIUROWE, MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Fotel Spin SN W OH
Wysokos¢ siedziska w [mm]: Wys.:  705/910

Metodyka: PN-EN 1022:2019-3
Wymagania: PN-EN 1022:2019-3

Wyszczegllnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
wg PN-EN Wg PN-EN 1022:2019-03 PN-EN 1022:2019-3 badania*
1022:2019-3
; ; . P =600 [N] pion
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie meble do 2 ,
7.3.1 Gedreni i P=20 [le poziom Pozytywny
; ; . P = 1100 [N] pion
732 l{trata rownowagi d(? przodu, wszystkie meble do P = 20 [N] poziom Nie dotyczy
siedzenia z podnozkiem 5
733 Utrata réwnowagi przez naroznik k= 3005 [SN] B Nie dotyczy
. : P =600 [N] pion
Utrata réwnowagi na bok, wszystkie meble do i ;
134 siedzenia bez podiokietnikéw R [?1 e RezyhyWy
; . P =250 + 350 [N] pion
Utrata réwnowagi na bok, wszystkie meble do = : ;
133 siedzenia z podlokietnikami Dean [?1 poziom Niedatycey
; 7 ; P =250 + 350 [N] pion
i Utrata réwnowagi na bok, wszystkie meble do 4 ; ;
el siedzenia z wysokimi krawedziami bocznymi B2t [?1 PR Niedotyezy
. ; ; P = 600 [N] pion
73 6% Qnata réwnowagi do_ tyhu, wszystkie meble do P = 160 [N] poziom Nie dotyczy
siedzenia z oparciami 5 »

* _w kolumnie wynik badania wpisujemy pozytywny, negatywny, nie badano lub nie dotyczy
* (6.6) Sita pozioma: X = (1000-h;)*0,2857 [N] (zaokraglone w gore do 10 N)

Badanie wykonat i autoryzowat Listopad 2019
Data

mgr inz. Karol $.abeda

LLBM Laboratorium Badania Mebli
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